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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 

Технические требования 

Sl1aped stee! ttt!Jes. 

гост 

13663-86 
Technical rcquirements 

окп 131900, 134400, 135100, 137300 

Срок действия с 01.01.88 
до 01.01.93 

Настоящий стандарт распространяется на профильные горяче

деформированные,. холоднодеформированные, электросварные и 

электросварные холоднодеформированные трубы общего назначе

ния из углеродистой стали. 

(Измененная редакция, Изм. No 2). 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями на

стоящего стандарта, по технологическим регламентам, утвер

жденным в установ·ленном порядке. 

1.2. Размеры труб должны соответствовать указанным в ГОСТ 
8638-57, гост 8639-82, гост 8642-68, гост 8644-68, гост 
8645-68 и гост 8646-68. 

Предельные отклонения по размерам должны соответствовать 

указанным в ГОСТ 8639-82. 
1.3. Трубы изготовляют горячедеформированными, холодно

деформированными, электросварными ит1 электросварными хо

лоднодеформированными. 

1.4. Трубы изготовляют из сталей маро1< Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, 
Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ГОСТ 380-88; 

марок 10, 10пс, 20, 35, 45, 08 кп - по ГОСТ 1050-88. 
(Измененная редакция, Изм. No 1). 
1.5. В зависимости от назначения трубьь.доJf'А<:~отовляться: 
группа А - с нормированием механи~ских свойств из стали 

марок по ГОСТ 380-88; 
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