


УДК 669.14-462.3:006.354 Группа В62 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ 

Сортамеm 

Seamless steel tubes cold derormed. Raпge 

окп 13 4400, 13 5100 

гост 
8734:..._75* 

Взамен 

гост 8734-58 

Постановлением Государственного Коми-rета стандартов Совета Министров СССР 
от 13 опября 1975 r. № 2604 сро1. введения установлен 

с 01.01. 77 

Ограничение сро1.а действия снято Постановлением Госстандарта от 11.11.91 
№ 1714 

1. Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса 
труб должны соответствовать указанным в табл.1. 

2. В зависимости от отноШения наружного диаметра <Dн> к 
толщине стенки (s) трубы подразделяются на: 

особотонкостенные при Dн/ s более 40 и трубы диаметром 20 мм 
и менее со стенкой 0,5 мм и менее; 

тонкостенные при D8 / s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм 
и менее со стенкой 1,5 мм; 

толстостенные при Dнl s от 6 до 12,5; 
особотолстостенные при Dнl s менее 6. 
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